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Elenco delle delibere 

 
No. Settore Questione/Problematica Delibera 

1 

1/1 

1/2 

calcestruzzo Formazione di famiglie di calcestruzzo 18.10.04/ 

21.03.17 

31.03.22 

2 

2/1 

2/2 

2/3 

2/4 

calcestruzzo 

/ asfalto 

Procedure per più impianti utilizzanti identiche materie prime 18.10.04/ 

06.07.06/ 

12.01.07/ 

15.08.08/ 

21.03.17 

3 calcestruzzo Modifica delle materie prime nell’anno in corso  attestato di conformità 18.10.04 

4 

4/1 

4/2 

calcestruzzo E’ necessario ispezionare e certificare una cava di inerti che rifornisce 

esclusivamente un proprio impianto di betonaggio? 

18.10.04/ 

06.07.06/ 

21.03.17 

5 calcestruzzo 

/ inerti 

E’ necessario che un impianto fornisca delle dichiarazioni di conformità per 

ottenere una prima valutazione da parte della ASMP? 

18.10.04 

6 

6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

 

generalità 

 

Sottomissioni di documenti relativi alle materie prime 

18.10.04/ 

06.07.06 

14.12.07/ 

21.03.17 

16.03.2023 

7 calcestruzzo Criteri per ispezioni preliminari (primi controlli) 18.10.04 

8 

8/1 

8/2 

inerti Riduzione frequenza di prove per inerti 11.01.05/ 

06.07.06 

16.03.2023 

9 

9/1 

calcestruzzo Sorveglianza/Certificazione di impianti di produzione (betonaggio) in cantiere 

e impianti di produzione di elementi prefabbricati che utilizzano calcestruzzi 

propri 

18.10.04/ 

21.03.17 

10 calcestruzzo Misurazione della consistenza in impianti fissi e di cantiere 18.10.04 

11 

11/1 

11/2 

calcestruzzo Osservanza della frequenza di prove secondo la Tabella NA.14 18.10.04/ 

18.04.06/ 

21.03.17 

12 

12/1 

calcestruzzo Utilizzo di tipi di cemento non compresi nella tabella Tabelle NA.3 11.01.05/ 

18.01.06/ 

21.03.17 

13  Competenza decisionale del sorvegliante 11.01.05 

14  Breve resoconto sul controllo da parte dell’ispettore in aggiunta al rapporto 

d’ispezione 

11.01.05 

15 calcestruzzo Punteggio in caso di discrepanze sulla bolla di consegna (vedi p. 36/36)  11.01.05 

16 inerti Spiegazioni sull’interpretazione di „una volta al mese“ 26.04.05 

17 calcestruzzo A partire da quale momento può venir ispezionato un impianto di betonaggio 

in cantiere 

26.04.05 

18 

18/1 

18/2 

18/3 

18/4 

calcestruzzo Come un produttore deve dimostrare il contenuto d’aria nel calcestruzzo 

secondo la legislazione svizzera. 

26.04.05/ 

06.07.06/ 

20.06.07/ 

17.06.10/ 

21.03.17 

19 calcestruzzo Conformità della consistenza – come va documentato lo spessore copriferro 26.04.05 

20 

20/1 

20/2 

20/3 

calcestruzzo Tenore minimo di cemento / tolleranza sistemi di pesatura / deviazione limite 

della tabella 17 

26.04.05/ 

21.11.14/ 

21.03.17 

15.09.22 

21  Integrato in 6/3 26.04.05/ 

21.03.17 

22 

22/1 

inerti / 

calcestruzzo 

Validità della misurazione dell’assorbimento idrico e della sua considerazione 

in merito alla produzione di calcestruzzo  

26.04.05 
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23  Integrato in 6/3 21.03.17 

24 

24/1 

inerti Procedura di prova per la determinazione di frazioni fini < 0.063 mm 21.07.05/ 

06.07.06 

25  Integrato in 6/3 21.03.17 

26  Delibera No. 26 ritirata il 17.06.10  

27  Annullata ovvero integrata nella delibera 11 21.03.17 

28 

28/1 

28/2 

28/3 

28/4 

calcestruzzo Documentazione relativa allo sviluppo della resistenza 21.07.05/ 

18.04.06/ 

12.07.06/ 

21.03.17 

25.06.2020 

29  Delibera annullata, vedere scheda tecnica SIA 2030 Calcestruzzo riciclato 21.03.17 

30 

30/1 

tutti Impiego del logo ASMP su bolle di consegna e listino prezzi 21.07.05 

15.09.22 

31 

31/1 

31/2 

31/3 

31/4 

31/5 

inerti Verifica dell’idoneità chimica 04.10.05/ 

18.01.06/ 

18.04.06/ 

06.07.06 

14.06.12 

25.06.2020 

32 

32/1 

32/2 

calcestruzzo Delibera annullata in quanto si riferiva alla SN EN 206-1 ovvero integrata 

nella delibera 11 

 

18.04.06/ 

06.07.06/ 

14.06.12 

21.03.17 

33 

33/1 

33/2 

calcestruzzo Verifiche di calcestruzzi per impieghi speciali (calcestruzzo per pali trivellati, 

calcestruzzo proiettato etc.) 

04.10.05 

17.06.10 

21.03.17 

34 

34/1 

asfalto Autoverifica delle materie prime (inerti) 08.11.05 

21.03.17 

35  Integrata in 6/3 21.03.17 

36  Delibera nnullata, vedere anche SN EN 206, NA 3.1.1.21 08.11.05/ 

18.01.06 

21.03.17 

37 

37/1 

calcestruzzo Valutazione di procedure di prova divergenti dalla norma 04.10.05/ 

21.03.17 

38 calcestruzzo Materie prime per il calcestruzzo 

Integrata nella delibera 6 

18.01.06 

39  Integrata in 6/3 18.01.06/ 

18.04.06/ 

06.07.06/ 

16.04.07/ 

21.03.17 

40 calcestruzzo Calcestruzzo per pali trivellati, calcestruzzo con fibre d’acciaio, SCC 18.01.06 

41 calcestruzzo Verifica del contenuto di cemento secondo la tab. 17 18.04.06 

42 calcestruzzo Dosaggio degli inerti (tolleranze della tabella 21) 18.04.06 

43  Delibera annullata, vedere SN EN 206:2013 NA.5.2.5.2.5 18.04.06 

12.09.06/ 

16.04.07/ 

21.03.17 

44 

44/1 

calcestruzzo / 

asfalto 

Utilizzo di pietrame da massicciate ferroviarie 18.04.06 

08.01.08 

45 

45/1 

45/2 

45/3 

calcestruzzo Denominazioni CPN C (Catalogo delle Posizioni Normalizzate) e loro 

significato 

06.07.06 

21.07.06/ 

12.01.07 

20.06.07 

46  Delibera annullata, vedere anche SN EN 206:2013 tab. 18 02.02.07/ 

09.02.09/ 

23.02.09 

47 calcestruzzo Interpretazione della tabella 14 per calcestruzzo ad alta resistenza 

Delibera annullata, vedere SN EN 206 

02.02.07 

13.11.17 

48  Delibera annullata, vedere anche SN EN 206:2013, NA.5.2.5.2.2 21.03.17 

49 calcestruzzo Frequenza delle prove per acque d’impasto 08.01.08 

50 asfalto Controlli iniziali 15.08.08/ 
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50/1 

50/2 

50/3 

13.02.09/ 

17.02.09/ 

16.03.09 

51 

51/1 

calcestruzzo  12.05.14 

16.03.2023 

52 inerti Processo di produzione 08.06.17 

53 calcestruzzo Scostamento max. 08.06.17 

54 inerti Pietrame granulato – aggregati per massicciate per ferrovie 23.11.20 

55 Calcestruzzo Valore limite per valore medio e diviazione limite 25.03.21 

56 inerti  25.03.21 

57 Calcestruzzo Conduttività idrica 31.03.22 

58 Calcestruzzo Numero di accettazione 15.09.22 

59 Calcestruzzo Giornata di produzione 15.09.22 

 


